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1 Cel badania 

Zlecenie obejmowało zbadanie współczynnika tarcia lakieru „Domalux Professional 

Poliuretan Aqua 1S połysk” według normy EN 13036-4. 
Do celów badań otrzymaliśmy dwie próbki o wymiarach 0,2 x 0,7 m. 

2 Procedura badawcza 

Próbę przeprowadzono zgodnie z normą EN 13036-4. 

Stosowana procedura jest zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025: 2005 (nr ewidencyjny DAkkS D-PL-

11016-01-09). 

Warunki próby: 23-50-2 zgodnie z DIN 50014. 

3 Wynik badania 

Uzyskano następujące wyniki. 

Tabela 1: Wynik badania 
 

Punkt pomiarowy nr tarcie 

1 104 

2 100 

3 98 

4 100 

5 101 

Średnia 101 
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4 Ocena 

Podstawę oceny stanowią wymagania zawarte w normie EN14904 dotyczące średniej wartości (80 

- 110) i zakresu tarcia (+/- 4 jednostki). Dla lakieru „Domalux Professional Poliuretan Aqua 1S 

połysk”, przy średniej wartości 101 i zakresie -3 / +3 jednostki ten wymóg został spełniony. 

Opracował/a:  
Zatwierdzony i wydany do druku 

przez: 
   

Norbert Schulz  

Badający/a 

 

Inż. Dypl. Rainer Wellhäußer  

Zastępca Kierownika Sekcji 

 


